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1. Prohlaseni o obecnych informacich
CEMVIN s.r.o. Cementovlaknité desky CEMVIN
Program: Nazev a adresa vyrobce:
,Narodni program environmentélniho znaceni“-CR  CEMVIN s.r.o.
Oborovy provozovatel: ¢. p. 62

CENIA, Ceskd informaéni agentura Zivotniho prostted;, 463 73 Cernousy, CZ

vykonna funkce Agentury NPEZ,
Moskevska 1523/63, Praha 10, 101 00, www.cenia.cz,

Evidencni ¢islo EPD: Deklarovana jednotka:

3015-EPD-030064352 1t primérného produktu — Cementovlaknité desky
CEMVIN“

Pravidla produktové kategorie: Vyrobek:

EN 16757:2017
Datum vydani: 2023-03-06

Platnost do: 2028-03-05 dle EN 15804+A2:2019

Historie sougasného vyrobniho zavodu CEMVIN s.r.o. v Cernousich zagala pred vice nez 100
lety v roce 1912, kdy byla zahajena vystavba vyrobnich hal. V sou¢asné dobé vyrabi spoleénost
CEMVIN s.r.0. cementovlaknité desky vysoké kvality, s jedineénymi vlastnostmi, v tloustkach 3 mm
az 30 mm pro vSestranné aplikace, ke stavebnimu vyuZiti obecné, ve fasadnich programech,
designu, suché vystavbé, ale také v energetice, dopravnich stavbach apod. Jde o vyrobky, které po
letech vyvoje odolaji vihku, vodé, mrazu i ohni. Unikatni mix vlastnosti vytvafi jejich konkurencéni
vyhodu, ktera je pfedurcuje i pro aplikace, kde jiné materialy selhavaji.

Nezbytnou soucasti vyroby a rozvoje je maximalni dlraz na ochranu Zzivotniho prostredi.
Cementovlaknité desky CEMVIN, jejich vyroba, a tedy samotny produkt tak odpovidaji nejen
nejpfisnéjsim normam EU, ale rovnéz nasi vlastni firemni a obchodni filozofii — nadstandardnim
pozadavkim na bezpecnost, ochranu zdravi a ekologii.

S ohledem na moznost porovnani produkt v ramci hodnoceni zivotniho cyklu staveb
na zakladé jejich EPD, které se provadi stanovenim jejich pfispévku k environmentalnim
vlastnostem stavby, je nutné, aby EPD danych stavebnich vyrobk( byla zpracovana v souladu s
pozadavky normy EN 15804+A2:2019 Udrzitelnost staveb — Environmentalni prohlaseni o produktu
— Zékladni pravidla pro produktovou kategorii stavebnich produkti a s vyuzitim PCR
EN 16757:2017 UdrzZitelnost staveb - Environmentalni prohlaseni o produktu - Pravidla produktové
kategorie pro beton a betonové prvky.

1.1. Udaje o vyrobku
1.1.1. Vyrobek

Desky jsou vyrabény ze smési cementu, vapence, buni€iny, mikrosiliky a organickych
vlaken. Diky tomuto slozeni ma deska CEMVIN jedinec¢né vlastnosti a mnoho zpusobu
vyuziti.

Desky CEMVIN se vyrabéji dle EN 12467:2012+A2:2018 Viaknocementové ploché desky -
Specifikace vyrobku a zkuSebni metody a v Fizeném systému managementu kvality 1SO
9001. Jakostni uroven cementovlaknitych desek CEMVIN je garantovana provedenymi
zkouSkami dle pozadavku vySe uvedené normy.

1.1.2. Technické udaje o vyrobku

Charakterizace: druh NT, kategorie A, tfida 3, uroven meznich odchylek I.
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Vlastnosti a vyhody desek CEMVIN:

* mrazuvzdornost

* vodéodolnost

* reakce na oher A1

* pozarni odolnost

* odolnost proti povétrnosti
* hygienicka nezavadnost
* odolnost proti elektrickému oblouku
* snadna délitelnost

* vyborna pfilnavost barev
*  pevnost

* rychlost montaze

Tabulka zakladnich fyzikalné mechanickych vilastnosti desek CEMVIN

Objemovéa hmotnost suché desky primérna (CSN EN 12467+A2) 1 750 kg/m?3
Objemovéa hmotnost suché desky minimalni (CSN EN 12467+A2) 1700 kg/m?3
Pevnostni charakteristiky a mechanické vlastnosti
Pevnost v tahu za ohybu v pfiéném sméru za sucha (CSN EN 12467+A2) 27 MPa
Pevnost v tahu za ohybu v podéiném sméru za sucha (CSN EN 12467+A2) 17 MPa
Pevnost v tahu za ohybu v pfiéném sméru za mokra (CSN EN 12467+A2) 22 MPa
Pevnost v tahu za ohybu v podéiném sméru za mokra (CSN EN 12467+A2) 14 MPa
Modul pruznosti 7 400 MPa

Souginitel smykového tieni (CSN 74 4507)

us =0,53; ud = 0,59

Vliv ptisobeni vihkosti a stavebné fyzikalni vlastnosti

Nasakavost desky pfi uloZzeni ve vodé po dobu 24 hodin max. 17 %
Hmotnostni rovhovazna vihkost pfi 20 °C 7-11 %
Linearni roztaznost pfi zméné vihkosti vzduchu z 35 % na 85 % (CSN EN 13 009) 0,17 %
Nepropustnost pro vodu po 24 hod (CSN EN 12467+A2) nepropustna
Vzduchova nepriizvuénost — deska tl. 12 mm (CSN EN ISO 10140-2) Rw 30 dB
Faktor difuzniho odporu (CSN EN ISO 12 572) 70-90

Souginitel tepelné vodivosti (CSN EN I1SO 10456)

max. 0,35 W/mK

Pozarni odolnost

Reakce na oheri (CSN EN 13 501-1)

A1

Index $ifeni plamene po povrchu (CSN 73 0863)

i =0 mm/min

Pozarni odolnost (CSN EN 1363-1)

6 minut (tl. 5 mm)

15 minut (tl. 8 mm)

16 minut (tI. 10 mm)

Ostatni
Mrazuvzdornost (max R.> 0,75) 100 cykla
pH povrchu desky 11
Hmotnostni aktivita Ra 226 21 Ba/kg
Index hmotnostni aktivity | =0,37
odolava bez znamek

Odolnost proti Uginkiim elektrického oblouku (CSN 33 2000-5-52 ed. 2)

poruseni materialu

Odolnost vii&i obloukovému vyboji vysokého napéti (CSN EN 61621)

tl. 10 mm, min. 142 sec

Uvolfiovani nebezpeénych latek VOC (CSN EN ISO 16000-10)

vyhovuje pozadavkim
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Rozmérové tolerance (dle CSN EN 12467+A2)

3—-6 mm +0,6 mm
TlouStka desky |7-20 mm +10 %

21-40 mm +2,0 mm
Délka a Sitka zakladniho formatu d. 6,5 mm; $. 5,0 mm
Pfesnost déleni u délky a Sifky +3,0 mm
Tolerance pfimosti hran 2,0 mm/m
Tolerance pravouhlosti 3,0 mm/m

Baleni vyrobkd:

Vyrobky jsou dodavany v souladu s normami uvedenymi v bodé 1.1.1. Pfevazna Cast
vyrobku je pro pfepravu ukladana na palety s proklady.
1.1.3. Pravidla pro pouziti
Pouziti vyrobku:
sucha vystavba
vnitfni i vnéjsi oplasténi stén pro pramysl
ztracené bednéni
protipozarni a protihlukové stény
komponenty pro montované stavby
suché dlazby
*  kabelové lavky
* izola¢ni a nehoflavé podlozky
* vyplné a pfepazky rozvadécu
+ adalsi
Vyrobky jsou vyrabény a deklarovany v souladu s normami uvedenymi v bodé 1.1.1. Vyrobky
podléhaji nafizeni EU ¢&. 305/2011 (CPR) a vyrobce vydava pfislusné prohlaseni o
vlastnostech.

Zivotni prostredi a zdravi béhem pouzivani

Bé&hem celého vyrobniho procesu neni nutné pfijimat Zadné zvlastni opatfeni na ochranu zdravi
pfesahujici zakonem specifikovana opatfeni primyslové ochrany pro zaméstnance vyroby.
Veskery vznikajici prach pfi formatovani ¢i brouseni vyrobk( pred expedici se shromazduje ve
filtracnich systémech.

Za normalnich podminek pouziti nezplUsobuji cementoviaknité desky CEMVIN zadné
nepriznivé u€inky na zdravi ani neuvolfiuji t€kavé organické latky do prostoru.

Vzhledem k charakteru vyrobku se jeho pouzitim neoCekavaji Zadné negativni dopady na
zivotni prostredi, ani znedisténi vody, ovzdusi &i pady.

Referencéni zivotnost

Referencni Zivotnost pro cementovlaknité desky neni deklarovana. Jedna se o stavebni
vyrobky s mnoha riznymi aplikacnimi ucely. Zivotnost cementovlaknitych desek CEMVIN je
omezena zivotnosti konstrukci, kde je pouzita.

1.1.4. Zpusob dodavani

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a rady (EU) &. 305/2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh (CPR EU 305/2011), bylo pro
desky CEMVIN vydano Prohlaseni o vlastnostech, které deklaruje, Ze vlastnosti vyrobku jsou
ve shodé s pfislusnymi harmonizovanymi technickymi specifikacemi. Systém posuzovani a
ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku: Systém 3 podle pfilohy V. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €.305/2011

Kvalita vyrobku je zajisténa ucinnym systémem managementu kvality dle EN ISO 9001 a
v souladu s technickymi pfedpisy tykajici se druhu vyrobku.
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1.1

1.1

.5. Zakladni suroviny a pomocné latky

Cement 70-80 %
Vapenec 10-20 %
Mikrosilika 5-10 %
Celuléza 3-6 %

PVA vlakno 1-2 %

Latky uvedené na seznamu latek vzbuzujicich mimoradné obavy podléhajicich povoleni
Evropskou agenturou pro chemické latky nejsou v produktu cementovlaknité desky CEMVIN
obsazeny v deklarovatelnych mnozstvich.

.6. Vyroba

Vyroba sou€asnych cementovlaknitych desek CEMVIN zahrnuje nékolik dil€ich operaci, jez na
sebe plynule navazuji. Prvnim krokem je pfiprava celulézy — buniciny. Bunicina je od vyrobce
k dispozici v jednotlivych listech, jez se postupné (ve vodnim prostiedi) rozvlaknuji. Na
rozvlaknéni bezprostfedné navazuje operace mleti, kdy se stfedni délka vlidken zmensuje a
dochazi ke zvySovani stupné mleti buniiny. DalSim krokem k pfipravé vyrobni smési je
davkovani vapence a mikrosiliky. K napusténé smési se davkuje syntetické (PVA) vlakno, jez
se rovhomeérné rozptyli do michaciho zafizeni. Pokud se vyrabi sortiment s probarvenim ve
hmoté, pfidava se také pfislusné mnozZstvi pigmentu. Nasledné se nadavkuje stanovené
mnozstvi cementu dle receptury a flokulantu.

Vlastni vyroba desek probihd na dvouvanovém odvodfiovacim stroji Papcel. Po dosazeni
pozadované tloustky desky odeSle snimaci zafizeni impuls k odfiznuti desky. Desky jsou
lisovany dle nastavenych parametr(i. Po vylisovani se desky ulozi na paletu, zabali do félie a
paleta se pfeveze do prostoru zrani. Zde desky zraji ulozeny na paletach pfi optimalnich
podminkach minimalné 28 dni. Vyzralé desky jsou pak nakonec formatovany na pile nebo
pfimo expedovany bez formatovani. DalSimi pfipadnymi operacemi mohou byt rizné
povrchove Upravy desek (|mpregnace natér barvou, nastfik atd.).

Postup vyroby je schematicky znazornén na obr. 1:
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Obr. 1: Schéma vyrobniho procesu
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1.1.7. Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi vyrobnim procesu jsou dle typu shromazdovany a dle pfedpist vykazovany.

Moznost recyklace pouzitych vyrobki (po skonceni své zZivotnosti)

Po skoncCeni zZivotnosti Ize desky rozdrtit na jemny material, ktery Ize pouzit jako inertni plnivo

do cementovych vyrobku.

1.2. LCA: Vypoctova pravidla

1.2.1. Deklarovana jednotka
Deklarovana jednotka je 1 t primérného vyrobeného produktu — cementovlaknité desky

CEMVIN.

Veskeré vstupy a vystupy této zpravy byly uvazovany jako spotfeba nebo produkce vztazena
na vyrobu 1 t jmenovaného produktu.

Tabulka 1 Deklarovana jednotka a pfepocitavaci faktory

Oznaceni Jednotka Hodnota
Deklarovana jednotka t 1
Pfepocitavaci faktor na 1 kg kg 1000
Prameérna objemova hmotnost kg/m?3 1750

2. Produktovy systém a hranice systému

Hranici produktového systému

zivotniho cyklu vyrobku je informaéni

modul

A1 - A3 ,Vyrobni faze“, ,,Faze konce zivotniho cyklu“ C1-C4 a D v souladu s normou
EN 15804+A2:2019. Zprava o projektu zahrnuje vSechny relevantni procesy Pro typ EPD
,Od kolébky po branu s moduly C1-C4 a modulem D“ (cradle to gate with modules C1—

C4 and module D).

Informace o hranicich produktového systému jsou znazornény v tabulce 2.
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Tabulka 2: Informace o hranicich produktového systému — informacnich modulech

Informace o hranicich produktového systému — informaénich modulech (X = zahrnuto, ND = modul neni deklarovan)
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Hranice systému je stanovena tak, aby zahrnovala jak ty procesy, které poskytuji
materialové a energetické vstupy do systému a nasledujici vyrobni a dopravni procesy az
po branu vyrobny, tak zpracovavani veskerého odpadu plynouciho z téchto procesu.
Vyrobni faze zahrnuje tyto moduly:

e A1 -tézba a zpracovani surovin a vyroba oball od vstupnich surovin

o A2 - doprava vstupnich surovin od dodavatele k vyrobci, odvoz odpadu

e A3 - vyroba vyrobku, vyroba pomocnych materialt a polotovart, spotfeba energie,
vCetné zpracovani odpadu az po dosazeni stavu, kdy prestava byt odpadem nebo
po odstranéni poslednich materialovych zbytkd v prib&hu vyrobni faze.

Jsou pouzita data poskytnuta spole¢nosti CEMVIN s.r.0. za obdobi 2021.
Faze konce zivotniho cyklu zahrnuje moduly:

e C1, dekonstrukce, demolice; vyrobku z budovy véetné jeho demontaze nebo
demolice, v€etné prvotniho tfidéni material( v misté stavby

e C2, doprava do mista zpracovani odpadu; pfeprava vyfazeného vyrobku v ramci
zpracovani odpadu, napf. do mista recyklace, a pfeprava odpadu, napf. do mista
konecného odstranéni;

e C3, zpracovani odpadu za ucCelem opétovného pouZiti, vyuziti a/nebo recyklace;
napr. sbér frakci odpadu z dekonstrukce, a zpracovani odpadu z materialovych tok
ur¢enych k opétovnému pouZiti, recyklaci a energetickému vyuziti.

o C4, odstranéni odpadu v€etné jeho pfedzpracovani a spravy mista odstranéni

PFinosy a naklady za hranici produktového systému jsou uvedeny v modulu D.
Modul D zahrnuje:

e D, potencial opétovného pouziti, vyuziti a/nebo recyklace, vyjadfeny v Cistych
dopadech nebo pfinosech.

Uvazovany jsou hranice produktového systému tak, Ze zahrnuji pouze vyrobni procesy,
nikoliv administrativni €innosti.

Jako scénare pro konec zivotniho cyklu produkti (C1-C4, D) byly pouzity udaje vyplyvajici
z odborného odhadu moznosti zpétného zpracovani ¢asti téchto produktl po dekonstrukci
budovy (v rdmci zpétného odbéru jako nahrada &asti vstupu do vyroby, pfepracovani na jiny
produkt — napf. kamenivo atp.). Jedna se o tato schémata:

Modul C1

Dekompozice a/nebo demontaz dlazeb a obkladl jsou soucasti demolice celé budovy. V
tomto pfipadé se predpoklada, ze dopad na Zzivotni prostfedi je velmi maly a mGze byt
zanedban.

Modul C2
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2.1.

Doprava z demontované budovy probiha nakladnim automobilem o nosnosti 7,5 - 16 t
(EURO 6) na skladku inertniho materialu jako demolice smisené budovy, pfedpokladana
prepravni vzdalenost dle propoc¢ti: 60 km do recyklaéniho centra nebo na skladku.
Modul C3
Pfedpoklada se scénaf, kdy se 20 % produktu uklada na inertni skladku. Pro vyuZiti produktd
(spole¢né s dalSimi betonovymi produkty) jako recyklovatelného materialu se uvazuje 80 %
(uprava drcenim na kamenivo pro razné ucely).
Modul C4
20 % demontovaného produktu je likvidovano jako smésna stavebni sut na skladce inertniho
materialu, bez zohlednéni energetického vyuziti skladkového plynu z (drobnych)
organickych slozek.
Potencial opétovného pouziti, obnovy a recyklace (D)
Ve scénafi modulu D je zohlednéna Uspora primarnich surovinovych vstupl (bez uvazovani
dopravy a energii) v jiném produktovém systému (drcené kamenivo). Jsou zahrnuty dopady
z procesu drceni a tfidéni.

Predpoklady a pfrijata opatreni
Informacni moduly A4 az A5, ktery maji uvadét doplriujici informace nad ramec vyrobni faze,
nebyly do LCA zahrnuty s ohledem na ztizenou dostupnost vstupnich dat a nejsou proto
deklarovany.
Informacéni moduly z faze uzivani B1 az B7 nejsou také deklarovany, nebot dle EN 16757
tyto typy vyrobk( za prfedpokladu spravného pouzivani nevyzaduji ve fazi uzivani udrzbu,
opravy ani vyménu po dobu bézné zivotnosti. Také v pribéhu faze uzivani nevyzadu;ji
spotfebu energie nebo vody.
Referenéni zivotnost produktll neni téz deklarovana v zavislosti na nedostupnosti
reprezentativnich dat o provoznich podminkach ve fazi uzivani vyrobku.
Pro studii byly vzaty vSechny provozni udaje tykajici se spotfeby hlavnich a pomocnych
material( pro vyrobu produktu, energetické udaje, spotfeba nafty a rozdéleni ro¢ni produkce
odpadl a emisi dle evidence zavodu. U vSech uvazovanych vstupt i vystupu byly uvazovany
dopravni naklady nebo uznany rozdily v dopravnich vzdalenostech.
Z hlediska produkovanych odpadud byly do analyzy zafazeny jen ty odpady, které
jednoznacné souvisi s vyrobnimi ¢innostmi.
Néktera vstupni data byla pfevedena na jednotky, které byly potfebné pro zvolena genericka
data procesu ve vypoctovém programu pro hodnoceni environmentalnich dopadu.
Jedna se o:

o Energetické udaje tykajici se nafty vyjadiené v MJ — byly zjitény vypoétem na
zakladé udaju o spotiebé litrd nafty a koeficientu 0,845 kg/l pro naftu a energetické
hodnoté 42,6 MJ/kg.

e Udaje o spotfeb& zemniho plynu vyjadiené v kWh — byly zji$tény piepodtem ze
spotfebovaného mnozstvi na MJ (1 kWh = 3,6 MJ)

e Udaje o produkci odpadt byly vzaty z priibézné evidence odpad(i za sledované
obdobi,

2.2. Pravidla pro vylouéeni

Do analyzy nebyly zahrnuty procesy potfebné pro instalaci vyrobniho zafizeni a vystavbu
infrastruktury. Také nejsou zahrnuty administrativni procesy — vstupy a vystupy jsou
bilancovany na vyrobni fazi.

2.3. Zdroje environmentalnich dat

Veskeré vstupy a vystupy byly zadavany v jednotkach soustavy Sl, jmenovité:
» Materialové a pomocné vstupy a produktové vystupy v kg, ks, m?
= Zdroje vyuZivané jako energeticky vstup (primarni energie), byly vyjadfené v MWh
nebo MJ a GJ, v€etné obnovitelnych zdroju energie (vodni energie, vétrna energie)
» Spotieba vody byla vyjadiena v kg nebo m?3
= Vstupy, tykaji se dopravy byly vyjadfeny v km (vzdalenost), tkm (pfesun materialu) a
v kg (spotifeba nafty)
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= Cas byl vyjadien v praktickych jednotkach zavisejicich na méfitku posuzovani:
minuty, hodiny, dny, roky.

Casovym rozsahem pozadovanych specifickych dat, poskytnutych organizaci CEMVIN
s.r.o., pro zpracovani této zpravy byl stanoven jako reprezentativni Casovy usek kalendarni
rok 2021. Pro toto obdobi byly organizaci poskytnuty vSechny dostupné udaje pro jejich dalsi
zpracovani.
Zakladnim zdrojem potfebnych dat z oblasti vyroby, nakupu, udrzby apod. byl informacni
systém, popf. provozni zaznamy z Cinnosti udrzby. Pro stanoveni produkce odpadu se
pouzilo roéniho hlaseni o produkci odpadl ze systému ISPOP a provoznich zaznamu pro
dany vyrobni zavod. Do této zpravy byly zahrnuty pouze ty druhy odpadu, které souviseji
s vyrobni fazi, a to jako odpad urceny k likvidaci na skladku.
U nasledujicich vstupl bylo postupovano takto (pfimy udaj neni k dispozici):

e \/zdalenosti o pfepravé vstupl a vystupu (odpadu) — byly vzaty udaje z Google mapy
Pro kompletni analyzu environmentalnich parametrt byly pouzity:

- vypocetni software SimaPro, verze 9.4 SimaPro Analyst (databaze Ecoinvent verze 3.8)

2.4. Kvalita dat
Data pouzita pro vypocet EPD odpovidaji nasledujicim zasadam:
Casové obdobi: Pro specificka data jsou pouzity Gidaje vyrobce za rok 2021. Pro genericka
data jsou pouzity udaje databaze Ecoinvent verze 3.8. Na zakladé vyhodnoceni dle EN
15804+A2, pfiloha E, tab. E.1 pouzita genericka data splriuji uroven kvality - velmi dobra.
Technologické hledisko: Jsou pouzita data odpovidajici aktualni produkci jednotlivych typu
dil¢ich produktl zavodu a odpovidajici aktualnimu stavu pouzivanych technologii.
Na zakladé vyhodnoceni dle EN 15804+A2, pfiloha E, tab. E.1 pouzita genericka data splfuiji
uroven kvality - velmi dobra.
Hledisko uplnosti a kompletnosti: Vétsina vstupnich dat vychazi z bilanci spotieby, které
jsou presné evidovany v informac¢nim systému. V ramci kontroly uUplnosti byla navstivena
spole¢nost CEMVIN s.r.o. a bylo provéfeno, zda se v evidencich vyskytuji vSechny pouzivané
vstupy/vystupy. Spolehlivost zdroje specifickych dat je dana jednotnosti metodiky sbéru
informacniho systému.
Geografické hledisko: Pouzité generické udaje z databaze Ecoinvent jsou pouzity s platnosti
pro CR (napt. energetické vstupy) a v pfipad&, Ze nejsou dostupna data pro CR jsou pouzita
data platna pro EU nebo dle lokality dodavatele. Na zakladé vyhodnoceni dle EN 15804+A2,
pfiloha E, tab. E.1 pouzZita genericka data splfuji uroven kvality - stfedni.
Hledisko konzistence: V celém rozsahu zpravy jsou pouzivana jednotna hlediska (alokacni
pravidla, stafi dat, technologicky rozsah platnosti, asovy rozsah platnosti, geograficky rozsah
platnosti).
Hledisko vérohodnosti: VSechna dulezita data byla kontrolovana z hlediska dodrzeni
kfizového porovnani hmotnostnich bilanci.

2.5. Posuzované obdobi

Casovym rozsahem pozadovanych specifickych dat, poskytnutych organizaci CEMVIN s.r.o.,
pro zpracovani této zpravy byl stanoven jako reprezentativni asovy usek kalendarniho roku
2021.

2.6. Alokace
PFi bilanci vstupl se pouzilo jejich pfimé sledovani na jednotliva stfediska, pfipadné byla
pouzita alokace na zakladé hmotnosti.

2.7. Porovnatelnost

Environmentalni prohlaseni o produktu z riznych program nemusi byt porovnatelna.
Srovnani nebo posouzeni dat uvadénych v EPD je mozné pouze tehdy, pokud byly vSechny
srovnavané udaje uvadéneé v souladu s EN 15804+A2:2019 zjiStény podle stejnych pravidel.
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2.8. Variabilita produktt

Vysledné udaje jsou uvedeny vzdy pro 1 t primérného produktu — cementovlaknitych desek
CEMVIN.

2.9. LCA: Vysledky

Informace o environmentalnich dopadech jsou vyjadfeny v nasledujicich tabulkach. Jednotlivé
vysledky pro dané kategorie dopadu jsou uvedeny v tabulce 3 a 4. V tabulkach 5 az 7 jsou
uvedeny dalSi environmentalni informace. Jsou vztazeny na deklarovanou jednotku (DJ) — 1 t
pramérného produktu - cementovlaknité desky CEMVIN.

Posuzovani dopadl bylo provedeno pomoci charakterizacnich faktor(, pouzivanych
v Evropské referenéni databazi zivotniho cyklu (ELCD) poskytované Evropskou komisi —
Generalnim feditelstvim Spoleéného vyzkumného centra — Institutu pro zivotni prostiedi a
udrZitelnost.
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Tabulka 7: Parametry popisujici zakladni environmentalni dopady

Vysledek LCA — Parametry popisujici zakladni environmentalni dopady (DJ = 1 t produktu)

Indikator Jednotka A1-A3 C1 C2 C3 C4 D
Potencidl globalniho kg CO2 | 5 64E+02 0 475E+01 | 4,20E-01 | 1,85E+00 | -4,37E+00
oteplovani (GWP-celkovy) ekv.
Potencial globainiho kg CO2 1 7 44E+02 0 4,74E+01 | 4,07E-01 | 1,84E+00 | -4,45E+00
oteplovani (GWP-fosilni) ekv.
Potencial globainiho 1 kg CO2 | 4 59p40p 0 2,40E-02 | 1,26E-02 | 1,83E-03 | -7,76E-02
oteplovani (GWP-biogenni) ekv.
Potencial globalniho
oteplovani z vyuzivani ptdy | kg COz | ¢ 49F o1 0 232602 | 9,30E-04 | 1,74E-03 | -9,30E-04
a zmén ve vyuzivani pudy ekv.
(GWP-luluc)
Potencial ubytku ka CFC 11
stratosférické ozonové 9 3,87E-05 0 1,01E-05 2,06E-08 7,46E-07 | -6,50E-07
ekv.
vrstvy (ODP)
Potencial acidifikace, mol H+ 1 3 14E+00 0 1,93E-01 | 2,17E-03 | 1,73E-02 | -4,21E-02
Kumulativni prekro€eni (AP) ekv.
Potenciéal eutrofizace, podil
Zivin vstupujicich do sladké kg P ekv. 4,55E-01 0 4,02E-03 | 3,94E-04 1,69E-04 | 3,93E-04
vody (EP sladké vody)
Potencial eutrofizace, podil
Zivin vstupujicich do morské kg N ekv. 8,08E-01 0 5,48E-02 | 3,81E-04 | 6,03E-03 | -8,59E-03
vody (EP moiské vody)
Potencial eutrofizace,
Kumulativni prekroceni (EP mol N ekv. | 7,82E+00 0 5,98E-01 3,35E-03 | 6,60E-02 | -9,47E-02
pudy)
Potencial tvorby pfizemniho | kg NMVOC |5 o9e 09 0 183E-01 | 9,64E-04 | 1,92E-02 | -2,39E-02
ozonu (POCP) ekv.
Potencial ubytku surovin pro
nefosilni zdroje (ADP- kg Sb ekv. | 2,66E-03 0 2,09E-04 1,11E-06 | 4,20E-06 | 9,75E-07
mineraly a kovy)
Potencial ubytku surovin pro MJ
fosilni zdroje (ADP-fosilni ) 7,14E+03 0 6,86E+02 | 8,52E+00 | 5,15E+01 | -7,58E+01
. vyhfevnost
paliva)
Potencial nedostatku vody 3 své
(pro uzivatele), spotfeba m3 svet.
P AT ekv. 2,23E+02 0 2,60E+00 | 9,50E-02 | 2,32E+00 | -3,12E+01
vody vazena jejim nedostatku
nedostatkem (WDP)
Tabulka 8 Parametry popisujici doplfikové environmentalni dopady
Vysledek LCA — Parametry popisujici doplikové environmentalni dopady (DJ = 1 t produktu)
Indikator Jednotka A1-A3 c1 C2 Cc3 C4 D
Potencialni vyskyt Vyskyt
onemocnéni v dusledku onemocné | 2,25E-05 0 3,561E-06 | 8,04E-09 | 3,49E-07 | -5,36E-07
emisi pevnych €astic (PM) ni
Potencialni u€inek expozice kBq U235 ) ) ) )
glovéka izotopu U235 (IRP) kv, 1,06E+02 0 3,13E+00 | 2,28E-01 2,29E-01 8,32E-01
Potencialni srovnavaci
jednotka toxicity pro CTUe 7,02E+03 0 6,32E+02 | 4,86E+00 | 3,25E+01 | -1,63E+01
ekosystémy (ETP-fw)
Potencialni srovnavaci
jednotka toxicity pro ¢lovéka CTUh 6,26E-06 0 5,80E-07 | 6,94E-09 | 2,14E-08 | -1,33E-08
(HTP-c)
Potencialni srovnavaci
jednotka toxicity pro ¢lovéka CTUh 2,06E-07 0 2,06E-08 | 3,65E-10 | 8,25E-10 1,77E-11
(HTP-nc)
Index potenciaini kvality bezrozmeér | 5 54E+04 0 4,01E+02 | 1,27E+00 | 1,08E+02 | 1,27E+00
pudy (SQP) né
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Tabulka 9: Parametry popisujici spotiebu zdroju

Vysledek LCA — Parametry popisujici spotfebu zdroja (DJ = 1 t produktu)

Parametr Jednotka A1-A3 C1 C2 C3 C4 D
Spotfeba obnovitelné
primami energie s vyjimkou MJ 3,47E+03 0 9,19E+00 | 1,48E+00 | 4,39E-01 | -3,53E+00
zdrojl energie vyuzitych
jako suroviny (PERE)
Spotfeba obnovitelnych
zdroju primamni energie MJ 0,00E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
vyuzitych jako suroviny
(PERM)
Celkova spotfeba
obnovitelnych zdroj
primarni energie (primarni MJ 3,47E+03 0 9,19E+00 | 1,48E+00 | 4,39E-01 | -3,53E+00
energie a ZdrOje primarni
energie vyuZzité jako
suroviny) (PERT)
Spotfeba neobnovitelné
primarni energie s vyjimkou MJ 7,60E+03 0 7,29E+02 | 8,94E+00 | 547E+01 | -7,97E+01
zdroju energie vyuzitych
jako suroviny (PENRE)
Spotifeba neobnovitelnych
zdroju primarni energie MJ 0,00E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
vyuzitych jako suroviny
(PENRM)
Celkova spotfeba
neobnovitelnych zdroja
primarni energie (primarni MJ 7,60E+03 0 7,29E+02 | 8,94E+00 | 547E+01 | -7,97E+01
energie a zdroje primarni
energie vyuzité jako
suroviny) (PENRT)
(Sspﬁt)reba druhotnych surovin kg 7,24E+01 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
Spotreba obnovitelnych MJ 0,00E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
druhotnych paliv (RSF)
Spotifeba neobnovitelnych
druhotnych paliv (NRSF) MJ 0,00E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
(CF"SAtf)‘ spotfeba pitné vody md 2,47E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
Tabulka 10 DalSi environmentalni informace — popis kategorie odpadu
Vysledek LCA — DalSi environmentalni informace — popis kategorie odpadu (DJ = 1 t produktu)
Parametr Jednotka A1-A3 C1 C2 C3 C4 D
Odstranény nebezpecny
odpad (HWD) kg 0,00E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
&dj‘tﬁg)e”y ostatni odpad kg 1,33E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,50E+02 | 0,00E+00
Odstranény radioaktivni
odpad (RWD) kg 0,00E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
Tabulka 11 Dal$i environmentalni informace — popis vystupnich tok
Vysledek LCA — DalSi environmentalni informace — popis vystupnich tokt (DJ = 1 t produktu)
Parametr Jednotka A1-A3 C1 C2 C3 C4 D
Stavebni prvky k kg 0,00E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
opétovnému pouziti (MFR)
Materialy k recyklaci (MER) kg 2,05E+01 0 0,00E+00 | 1,40E+03 | 0,00E+00 | 0,00E+00
Materialy k energetickému kg 1,09E+01 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
vyuziti (EEE)

MJ na
Exportovana energie (EET) energonosi | 0,00E+00 0 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,85E+02

tele
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Tabulka 12 Informace popisujici obsah biogenniho uhliku v brané vyrobny

Vysledek LCA — Informace popisujici obsah biogenniho uhliku v brané vyrobny (DJ = 1 t produktu)

Parametr Jednotka V brané vyrobny
Obsah biogenniho uhliku ve vyrobku kg C 0
Obsah biogenniho uhliku v pfislusném obalu kg C 1,77E+01

2.9.1. LCA: Interpretace

Vliv zakladnich skupin vstupl na zakladni environmentalni dopady ve vyrobni fazi ukazuje
obrazek 3:
Obr. 2 Vliv podilu zakladnich vstupl na zakladni dopady

Viiv podilu zakladnich vstupﬁ na zakladni dopady
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Z obrazku je patrné, ze velmi vyznamny vliv na environmentalni dopady ma spotreba surovin
(zejména cementu) a elektrické energie a jeji energeticky mix (CZ). V mensi mife se uplatriuje
také vliv transportu.

3. LCA: scénare a dalSi technické informace
Informacni moduly A4, A5 a B1-B7 nebyly v ramci analyzy LCA zahrnuty.

4. LCA: Doplnujici informace

EPD nezahrnuje dalSi dokumentaci souvisejici s deklaraci doplfiujicich informacich.

5. Pouzité zdroje

CSN ISO 14025:2010 Environmentalni znagky a prohlaseni - Environmentalni prohlaeni typu Il - Zasady
a postupy (Environmental labels and declarations - Type Il environmental declarations - Principles and
procedures)

CSN EN 15804+A2:2020 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlageni o produktu - Zasadni pravidla
pro produktovou kategorii stavebnich vyrobk( (Sustainability of construction works - Environmental
product declarations - Core rules for the product category of construction products)

CSN EN ISO 14040:2006 Environmentalni management - Posuzovani Zivotniho cyklu - Zasady a osnova
(Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework)
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CSN EN ISO 14044:2006 Environmentalni management - Posuzovani Zivotniho cyklu — PoZadavky a
smérnice (Environmental management - Life Cycle Assessment — Requirements and guidelines)

CSN ISO 14063:2007 Environmentalni management - Environmentalni komunikace - Smérnice a ptiklady
(Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples)

CSN EN 15643-1:2011 Udrzitelnost staveb - Posuzovani udrzitelnosti budov - Cast 1: Obecny ramec
(Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework)
CSN EN 15643-2:2011 Udrzitelnost staveb - Posuzovani udrzitelnosti budov - Cast 2: Ramec pro
posuzovani environmentalnich vlastnosti (Sustainability of construction works - Assessment of buildings
- Part 2: Framework for the assessment of environmental performance)

CSN EN 15942:2013 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlageni o produktu - Format komunikace
mezi podniky (Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication
format business-to-business)

TNI CEN/TR 15941:2012 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlaSeni o produktu - Metodologie
vybé&ru a pouZziti generickych dat (Sustainability of construction works - Environmental product
declarations - Methodology for selection and use of generic data)

CSN EN 16449:2014 Drevo a vyrobky na bazi dfeva - Vypodet obsahu biogenniho uhliku ve dfevé a
pfemény na oxid uhli¢ity (Wood and wood-based products - Calculation of the biogenic carbon content of
wood and conversion to carbon dioxide)ILCD handbook - JRC EU, 2011

Zakon €. 541/2020 Sb. v platném znéni (Zakon o odpadech)

Vyhlaska €. 8/2021 Sb. Katalog odpadl — Katalog odpadu

Nafizeni Evropského parlamentu €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky - REACH (registrace, evaluace a
autorizace chemickych latek)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a
smeési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
(nafizeni CLP)

SimaPro LCA Package, Pré Consultants, the Netherlands , www.pre-sustainability.com

Ecoinvent Centre, www.Ecoinvent.org

Vysvétlujici dokumenty jsou k dispozici u vedouciho Technické podpory organizace CEMVIN s.r.o.
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6. Ovéreni EPD

Norma CSN EN 15804+A2 zpracovana CEN slouzi jako zakladni PCR

s EMN ISO 14025:2010:
O Interni

Mezavislé ovéfeni prohladeni a dat v souladu

EH Externi

Ovérovatel treti strany:

Ceska republika

Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, Praha 9, 180 00

Y

Cerfifikaéni organ pro EPD, akreditovan CIA - Cesky institut pro LY kAT
akreditaci, o.p.5., Osvéddeni &. 95/2023 /

CEMVIN

Organizace

CEMVIN s.r.o.
C.p. 62

463 73 Cernousy, CZ

Tel: +420 725 113 072
Fax: --
Email: cemvin@cemvin.eu

Web: https://www.cemvin.cz/

Oborovy provozovatel programu:

CENIA, Ceska informaéni agentura
zZivotniho prostredi, vykonna funkce
Agentury NPEZ

Moskevska 1523/63
100 10 Praha 10

Tel: 4420 267 225 226
Fax: -
Email: info@cenia.cz

Web: www.cenia.cz

TZUS Praha
pobocka Ostrava
U Studia 14

700 30 Ostrava

Tel. : +420 734 432 137
+420 602 185 785
moler@tzus.cz
trinner@tzus.cz
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